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1. Wyznaczy¢ poziom na ktérym znajdzie sie powierzchnia
gotowej podtogi brodzika w miejscu usadowienia
rynienki (uwzgledniajac spadek powierzchni).

3. Poziomowanie rynienki wystepuje w zakresie 25 mm

5. Powierzchnie kotnierza oraz otaczajaca ja czes¢
posadzki pokry¢ folig w ptynie.

7. Powierzchnie catego brodzika wraz z mankietem
pokry¢ folig w ptynie.
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spadek min 1,5 %
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2. Rynienke podtaczy¢ do kanalizacji i ustawic tak, aby
jej gorna krawedz znajdowata sie ok. 1 mm ponizej
ustalonej powierzchni podtogi.
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4. Powierzchnie zala¢ zaprawa do posadzek do wysokosci
kotnierza rynienki.

6. Na swiezo rozprowadzony klej naklei¢ elastyczny
mankiet uszczelniajacy.

8. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii
w ptynie, mozna przyklei¢ wierzchnig warstwe

(gres, terakota, granit itp.) Szczeline pomiedzy ramka
rynienki i powierzchnia podtogi nalezy wypetnic
elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie
dopasowanym do koloru podtogi i fug.

9. Usunac styropian, zamontowac ruszt polerowany lub
z zabudowang ptytka dotgczony w zestawie.



